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1
 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на средства огнезащитные для древесины и устанавли­
вает классификационный метод и метод ускоренных испытаний для определения огнезащитных 
свойств.
Сущность методов заключается в определении потерн массы древесины, обработанной испы­
тываемыми покрытиями или пропиточными составами, при огневом испытании в условиях, благо­
приятствующих аккумуляции тепла. Классификационный метод применяют для определения 
группы огнезащитной эффективности и при проведении сертификационных испытаний. Метод 
ускоренных испытаний применяют для контроля огнезащитой эффективности средств огнезаши­
ты, прошедших классификационные испытания.
2
 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 745—79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия
ГОСТ 2140—81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, спосо­
бы измерения
ГОСТ 5106—77 Цинк азотнокислый 6-водный. Технические условия
ГОСТ 7164—78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие техничес­
кие условия
ГОСТ 13045—81 Ротаметры. Общие технические условия
ГОСТ 20448—90 Газы угле водородные сжиженные топливные для коммунально-бытового по­
требления. Технические условия
3
 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
Для проведения испытания применяют следующие аппаратуру и материалы.
Установка для определения огнезащитной эффективности покрытий и пропиток (рисунок 1), 
состоящая из:
-
 керамического короба 5 внешним размером 120 х 120 х 300 мм и толщиной стенок (1б±2) мм;
Издание официальное
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-
 металлической подставки 
2
для крепле­
ния керамического короба, которая с боковых 
сторон имеет створки для регулирования пода­
чи воздуха в зону горения материала;
-
 газовой горелки 
,
3
 входящей внутрь ке­
рамического короба по его центру с отклоне­
нием по оси не более 2 мм;
-
 ротаметра 
4
 шла РМ по ГОСТ 13045 с 
пределами измерения расхода газа 20*100 л-ч-1;
-
 держателя образца 7, фиксирующего 
положение испытуемого образца в центре ке­
рамического короба на расстоянии (60±2) мм 
от газовой горелки;
-
 зонта 
8
.. расположенного в рабочем по­
ложении соосно коробу и на (40±2) мм выше 
его. Для установки образца должна быть пред­
усмотрена возможность отвода зонта;
-
 термоэлектрических преобразователей 
9
 типа ТХЛ по нормативной докумагтации с 
гермоэлектродами диаметром не более 0,8 мм, 
помещенными в двухканальную фарфоровую 
трубку. Горячий спай термопары должен рас­
полагаться в центре верхнего патрубка /0зонта 
на его вертикальной оси;
-
 автоматического потенциометра 
I
 типа 
К.СП-4 по ГОСТ 7164. Допускается применять 
другие потенциометры, обеспечивающие 
такую же точность.
Весы с погрешностью взвешивания не 
более 0,1 г.
Секундомер.
Газ по ГОСТ 20448.
Фольга алюминиевая толщиной 
0
,014*0,018 мм марки ФГ по ГОСТ 
745.
Шкаф или камера для термостатнрования, обеспечивающие диапазон температур от 40 до 60 “С с 
принудительной циркуляцией воздуха и кратностью воздухообмена (А,) в пределах 4—8.
Вытяжной шкаф с принудительной вентиляцией.
Прибор для определения влажности воздуха.
Электровлагомер типа ЭВ-2К с пределами измерения 7—22 
%
 (для измерения влажности 
образцов древесины).
Емкость для пропитки образцов древесины.
Пульверизатор.
Кисти, шпатели для нанесения красок, покрытий.
Эксикатор.
Цинк азотнокислый 6-водный по ГОСТ 5106.
I —
 потенциометр КСП-4; 
2
 — металлическая подставка: 
3
 — 
гатолая горелка: •< — ротаметр: 5 — керамический короб: 
6
 — 
обратен: 7 — держательобразиа: 
Я —
 зонт: 9— термоэлектри­
ческие прсобраюватели. 
—
10
 верхний патрубок io.ua
Рисунок I — Установка али определения огнезащитной эффек­
тивности покрытий и пропиток
4
 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
4.1
 
Подготовка к классификационным испытаниям
4.1.1
 Испытания проводят не менее чем на 10 образцах. Образцы изготовляют из прямослойной 
воздушно-сухой древесины сосны плотностью от 400 до 550 кгм-3. Образцы должны быть без 
видимых пороков по ГОСТ 2140. Боковая поверхность образцов должна быть строганой, торцы 
опилены и обработаны наждаком.
4.1.2
 Образцы древесины изготовляют в виде прямоугольного бруска поперечным сечением 30 
х60 мм и длиной волокон 150 мм.
Отклонения от размеров образцов не должны превышать ±1 мм. Для испытания пропиточных 
составов образцы изготовляют из заболони, для испытания покрытий — из заболони и ядра.
4.1.3
 Образцы древесины перед нанесением средства огнезашиты должны иметь влажность 
(8±2)
 %.
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Для этого образцы кондиционируют в эксикаторе с насыщенным раствором азотнокислого 6-водного цинка при температуре (23±5) ‘С.
Кондиционирование образцов древесины прекращают, когда изменение между двумя последующими взвешиваниями, проведенными через 24 ч, будет не более 0,2 г.
[image: ]4.1.4 На кондиционированные образцы древесины со всех сторон наносят покрытие из испытываемого защитного средства или пропитывают образны испытываемым защитным средством согласно имеющимся на него нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, и высушивают. Расход защитного средства, условия и время сушки также должны соответствовать нормативному документу на испытываемое средство огнезащиты.
4.1.5 Перед испытанием обработанные и высушенные образны древесины кондиционируют в условиях, указанных в 4.1.3, и взвешивают с погрешностью не более 0.1 г. Расход сухого огнезащитного средства Rlt г м-2, вычисляют по формуле
О)
где ю, — масса образна перед сжиганием, г; т2 — масса образца до нанесения покрытия,г;
F — площадь поверхности образна.м2.
В случае пропитки образцов способами, обеспечивающими глубокое проникновение огнезащитного средства, общее поглощение R:. кг м \ вычисляют по формуле
( 2)
где /и, — масса образца перед сжиганием, кг; т2 — масса образна до пропитки,кг; V— объем образна.м1.
4.2 Подготовка к испытаниям по ускоренному методу
4.2.1 Испытания проводят не менее чем на 3 образцах, изготовленных из прямослойной воздушно-сухой древесины сосны плотностью от 400 до 550 кгм“3. Образцы не должны иметь видимых пороков по ГОСТ 2140. Поверхность образцов должна быть строганой, торны опилены и 
обработаны наждаком.
4.2.2 Требования к изготовлению образцов — в соответствии с 4.1.2.
4.2.3 Образцы перед нанесением огнезащитного средства доводят до постоянной массы в термостате при температуре (45±2)"С. Термостатирование образцов древесины прекращают, когда изменение массы образца между двумя последующими взвешиваниями, проведенными с интерва­
лом 2 ч, составит не более 0,2 г.
4.2.4 Обработку образцов огнезащитными средствами проводят не позднее чем через 30 мин после термостатирования, либо во избежание изменения массы образцов за счет поглощения влаги 
до начала обработки образцы помешают в сухой эксикатор.
4.2.5 Пропитку образцов древесины водными растворами нанесением на поверхность осуществляют путем их погружения в раствор. Температура раствора должна соответствовать нормативному 
документу.
Ятя пропитки используют емкость, выполненную из коррозионностойкого материала, в которую образцы погружают таким образом, чтобы толщина слоя раствора над верхней гранью образца 
составляла 5+10 мм. Допускается нанесение пропиточных составов кистью или пульверизатором.
Кратность нанесения состава зависит от нормы его расхода и поглощающей способности древесины.
Расход пропиточного состава определяют после каждого пропитывания для каждого образца пуге.м взвешивания до пропитки и после нее. Общий расход определяют путем суммирования расходов после каждой пропитки. Взвешивание пропитанных образцов осуществляют после того, как с них перестанет стекать раствор. Остатки раствора с торца образца удаляют фильтровальной 
бумагой.
Способы приготовления испытываемых составов и их расход должны соответствовать норма-
ГОСТ 16363-98
тивным документам, утвержденным в установленном порядке. Расход огнезащитных средств при испытании указывают без учета технологических потерь.
4.2.6 Сушку образцов древесины осуществляют до постоянной массы по 4.2.3.
Сушку образцов после пропитки водными растворами защитных средств осуществляют в термостате при температуре (45±2), 'С. Промежуточная сушка между пропитками составляет 2+3 ч.
Сушку образцов после пропитки составами, содержащими органические жидкости, осуществляют в соответствии с нормативным документом на конкретный состав.
Образны древесины с покрытиями сушат до постоянной массы в термостате при температуре не выше 60 "С, предварительно выдержав их в комнатных условиях (или в вытяжном шкафу — .для покрытий, содержащих органические растворители) в течение суток. При многослойном нанесении покрытий послойную сушку осуществляют по режиму, предусмотренному нормативным документом на конкретное покрытие.
4.2.7 Доведенные до постоянной массы образцы взвешивают с погрешностью не более £0,1 г, и определяют расход сухого огнезащитного средства (/?,) или общее поглощение (Л2) по формулам
1 и 2.
4.2.8 Испытания проводят не позднее чем через 30 мин после сушки, или до начала испытания образиы, доведенные до постоянной массы, помещают в сухой эксикатор.
5 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
[image: ]5.1 Внутренние стенки керамического короба выкладывают алюминиевой фольгой блестящей стороной вовнутрь. Из фольги вырезают полосы шириной, равной внутренней ширине стенки короба. Затем полосы поочередно в 3 слоя закладывают внутрь керамического короба, разглаживают по внутренним стенкам и загибают их по торнам на наружную поверхность керамического короба. Фольгу необходимо менять после сжигания каждых трех образцов.
5.2 Керамический короб переводят в горизонтальное положение и зажигают газовую горелку. Устанавливают высоту пламени 15—25 см. После этого керамический короб устанавливают вертикально на подставку, переводят зонт в рабочее положение над коробом и регулируют расход газа 
так, чтобы температура в течение 5 мин была равна (200±5) ‘С, после чего фиксируют значение расхода газа по показаниям ротаметра. Дополнительное регулирование можно осуществлять путем регулирования подачи воздуха в зону горения материала с помощью створок металлической под­
ставки.
5.3 Испытания проводят в вытяжном шкафу с принудительной вентиляцией.
5.4 Керамический короб устанавливают на подставку и переводят зонт в рабочее положение над коробом.При достижении температуры (200±5) 'С зонт отводят и испытываемый образец, закрепленный в держателе, опускают в керамический короб и одновременно включают секундомер. Затем зонт возвращают в рабочее положение.
Образец держат в пламени горелки в течение 2 мин. В ходе испытаний контролируют по показаниям ротаметра расход газа, который должен быть равным ранее фиксированному. Через 2 мин подачу газа в горелку прекращают и оставляют образец в приборе для остывания до комнатной температуры.
5.5 Остывший образец древесины изазекают из керамического короба и взвешивают.
6 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1 Обработка результатов классификационных испытаний
6.1.1 Потерю массы образца Р, %, вычисляют с точностью до 0.1 % по формуле
( 3 )
где /и, — масса образца до испытания,г; т2 — масса образна после испытания,г.
[bookmark: _GoBack]6.1.2 Образцы, для которых не выполняются следующие неравенства
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Pt
 — значение потери массы одного из десяти испытанных образцов
,%,
отбрасывают, вместо них сжигают новые и вновь определяют среднее арифметическое резуль­
татов.
За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов не менее 10 опреде­
лений, округленное до целого числа процентов.
6.1.3
 
По результатам испытания устанавливают группу огнезащитной эффективности испы­
танного покрытия или пропиточного состава при данном способе его применения.
6.1.3.1
 При потере массы образца не более 9 
%
 для средства заилгты древесины устанавливают 
I группу огнезащитной эффективности.
6.1.3.2
 При потере массы более 9 %, но не более 25 
%,
 для средств защиты древесины уста­
навливают II группу огнезащитной эффективности.
6.1.3.3
 При потере массы более 25 
%
 считают, что данное средство не обеспечивает огнезащиты 
древесины.
).
6.1.4
 Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол испытаний (приложение Л
 
6.2
Обработка результатов испытаний по ускоренному методу
6.2.1
 Потерю массы образца 
Р. %,
 вычисляют с точностью до I % по формуле
Р =
(1
Я, - 
Ш2)
 • 100
т,
(
6
)
где 
т,
 — масса образца до испытания,г; 
т2
 — масса образца после испытания.г.
За результат испытания принимают среднее арифметическое трех определений, округленное
до 1 
%.
6.2.2
 
В случае получения среднего арифметического трех определений для средств защиты 
древесины I группы огнезащитной эффективности более 9 %, а для средств защиты древесины II 
группы более 25 
%
 проводят повторные испытания по ускоренной методике на десяти образцах. 
При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию огнезащитного 
средства для древесины считают не соответствующей установленной дтя него группе огнезащитной 
эффективности.
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ПРОТОКОЛ
определения огнезащитных свойств защитного средства
Наименование и марка защитного средства,
НД 
(
ГОСТ.ТУ
)
________________________________
Способ защитной обработки__________________________________________________________________
Номер партии.лата изготовления_____________________________________________________________
Основание для проведения испытаний_______________________________________________________
Дата
_________ Температура воздуха. ‘С
_____________ Относительная влажность воздуха,%
Характеристики пропиточного состава_______________________________________________________
Номер
Масса обрати, г
Расход рабочего 
состава
Привес сухого 
состава
Потеря массы 
образца
Средняя потери 
массы образна
до
обработки
перед
сжиганием
после
сжигании
мокры
ГИЯ,
кг/м:
пропиточ­
ного
состава,
кг/м2
<
Kl/MJ
>
Расход 
сухого 
средства 
огнезащи­
ты, Kt/MJ
Обшее
ИОГЖ1ШС
мне.
кг/мЗ
Г
%
г
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MEXZINoLY RAFCT REER RN A CTAHAAPT

CPEACTBA OTHE3ALIHTHBIE JUIs1 IPEBECHHBI

MeToan onpesesienns OrHe3aMHTHLIX CBOHCTS

Fire protective means for wood.
Methods for determination of fire protective properties

JMara sseaenns 1999—07—01

1 OBJIACTb IPUMEHEHHUSA

Hacrosummit cTanaapr pacnpocTpaHaeTcs Ha CpPeacTBa OTHe3alUTHLIE JUIS APeBeCHHb W YCTaHARTH-
BAeT KIACCHOUKALMOHHBI METON M METON YCKOPEHHBLIX MCTILITAHMI LA Onpe/iesiel s OrHe3auTHLIX
CBOWCTE.

CyIHOCTL METOI0B 3AKIIOUAETCA B ONpeaeieH il NIOTePH MACChl APeBeCHH L, 00paboTaHHOMN HCTbI-
TLIBAEMBIMH MOKPHTHAMH HJIH NPONHTOYHBIMH COCTABAMH, NMPH OrHEBOM MCITHTAHHH B YCI0BHAX, Baaro-
NPUATCTBYIOWMX AKKYMYAsLWHH Teruia. KaaccHUKauMoHMEI METON NPUMEHSIOT 18 OnpeieieHus
rpynnsl orHe3amuTHol HpHEeKTUBHOCTH M NPH NPoBeIeH!N cepTHNKANMONHBIX HenbTanuil. Meron
YCKOPEHHBIX MCTILITAHMI MPUMEHSIOT /LIS KOHTPOSIS OTHe3auHTHON >(heKTHBHOCTH CPEACTE OrHe3al-
ThI, NPOUIIUINX KIACCHDHKALMOHHEIC HCTIBITAHMS.

2 HOPMATUBHBIE CCBLIKH

B HacTosimien CTaMIApTe HCMOALIOBANB CCLLIKH HA CAEAYIOUIHE CTAHAAPTL

T'OCT 74579 Qoabra ATIOMHHHEBAS JUIS YNaKoBK#. Texuuueckue ycaosms

TOCT 214081 Buaumsie nopoku apesecuinl. Knaccu@ukanus, TepMuHb i OnpeieieHus, cnoco-
Onl M3Mepenusa

T'OCT 510677 LnuK a30THOKUCALIH 6-BoAHLI. TeXHH4YecKue yeIosus

TOCT 716478 [lpuBopsl asToMaTHyeckie caeasero ypasionewisanna I'CIT. OBume Texunyec-
KHe YCIOBMS

TOCT 1304581 Poramerper. ObuiMe TeXHHYECKHE YCI0BHS

TOCT 2044890 I'aiel yIeBOAOPOAHBIE CKHAESHHBIE TOMTMBHLIE 1158 KOMMYHA1LHO-OLITOROIO 110~
Tpetienns. Texunyeckue yeaoBus

3 AIIMAPATYPA M MATEPHAJIBI

Jiis nposesenus MCNBITAHHA NPHMEHSAIOT CAEAYIOUIME ANNAPaTypy # MATePHAIL.

Veranoska A1 onpeneienus orvesamtTHoll MhhexTHBHOCTH NOKPLITIIE 1 NponuToK (pucynox 1),
COCTOALAA M3

- KepaMHuecKoro Kopoba 5 ey passepos 120 x 120 x 300 mm 1 ToAmmHoN cTeHok (1622) mm;

Hapanwe odmmaisioe
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- METALTHYECKOl noacTasku 2 A Kperie-
HHA KepaMHyeckoro kopoba, KoTtopast ¢ GOKOBLIX
CTOPOH MMEET CTBOPKH /15l PEryIHpOBaHms 1oaa-
UM BOIAYXA B 30HY TOPEHHS MaTepHana;

- 43080 TOpPeJIKK J, BXOAsLIEH BHYTPL Ke-
PaMIYECKOro Kopoba Mo ero 1eHTpy ¢ OTKIoHe-
HHEM 110 ocH He Gonee 2 Mm:

- porasmerpa 4 Tna PM no I'OCT 13045 ¢
fpefeIaMit HiMepenis pacxona raza 20100 pu-';

- nepxkarena obpasua 7, dukcupylowero
NONOXEHHe HCNBITYEMOro 00pasia B LeHTpe Ke-
paMi4eckoro Kopoba Ha paccrosiiu (60+2) mm
OT rajoROi TOPenKu;

- 30MTa &, PACNONOKEHHOTO B pabouem no-
JIOKEHHH COOCHO KOopoby 1 Ha (40+2) MM Beiue
ero. [ia ycranosku obpasua JomkHa OLITE npe-
VCMOTPEHA BOIMOKHOCTE OTBOAA 30HTa;

- TePMOIEKTPHYECKHX npeobpasosareneit
9 una TXA no HOpPMATHUBHOW JOKYMEHTAlUMH C
TEPMODIEKTPOAaMK THameTpom He Bonee 0.8 Mu,
MOMelEHHBIMI B ABYXKaHansuyio dapdoporyio
TpyOKy. lopsumit cnail Tepmonaps JonKeH pac-
MOJAraTLCA B LEHTPe BepxHero narpydka /0 3outa
Ha ero BepPTHKAILHOI OCH:

- ABTOMATHYECKOTO noTemipiomerpa / Thna
KCI1-4 no FOCT 7164. JlonycKaetcs NpHMeHsTE
ApyrHe  NOTeHUMOMETpH,  obecrneunsaioulie
1~ norenumoserp KCTI-4: 2~ sevaindccxis noscranki: 3~ TaKyjo Ke TOYHOCT.

rivoman ropeaKa; 4 — POTAMETP: 5 — KepaMHUCCKNI XOPaB; 6 — Bechi ¢ NOTPOLIHOCTRIO BORGWIMBANHA He
afipasen; 7 — acpaatean ofpasua,

S0HT: 9~ TepaOINERTPH-

uECKE NPEOBPAIORATEAN; 10 — NEPXIMA USTPYBOK JOHTA Gonee 0,1 1.
Cexyniomep.
Pucynox | — Yoranonxa pan onpeesenns omesnunmmoi sddex- I'az no NOCT 20448.
THEHOCTI HOKPUTHA 1 NPOIHTOK Do el s TS saiamal

0.014+0,018 sz mapxu @I no FOCT 745.

Llxady nan kamepa Ui TEPMOCTATHPORANIMS, obecrneHBalolme JHanaton Temneparyp ot 40 1o 60
NPHHYAUTEILHON UAPKYIALKE! BO3AYXa M KPATHOCTLIO BOo3ayxoobmena (K,) B npegenax 4—8.

Buimsaknoit wkad ¢ npuHyAMTeILHON BeHTHAS M.

[puGop mnst onpeaesenns BIAXHOCTH BOIIYXA.

Dnextposnaromep THna DB-2K ¢ npesesamu msmepenus 7—22 % (418 MIMEPEHHH BIAKHOCTH
00paILUOR APEBeCHNbI).

EMKOCTS JUIA NPONUTKH 00Pa3LOB ApeBecHHbL.

IMyaspepusarop.

Kuery, wmarenu s HaneceHHs KPacok, NOKPLITHIA

DKCHKATOP.
Lunk azorHokueauiit 6-soanniit no FOCT 5106.

c

4 MOJArOTOBKA K HCITBITAHUSM

41 MoATOTOBKA K KAACCHPHUKAUMOHHBIM HCOBTANKAM

4.1.1 HMcnumanua nposoast He menee yem Ha 10 obpasuax. OGpasiibl HIrOTORIAIOT H3 NPAMOCIOHHOI
BORAYIIHO-CYXOH APEBECHHBI COCHBI TUIOTHOCTBIO oT 400 10 350 krm—'. Obpasubl J0mKHE ObiTh Ge3
BHARMLIX niopokos no FOCT 2140. boxosas nopepXHocTs oOpasuos A0KHa OLITL CTPOraHoil, TopLsl

onmieHs M 06paboTansl HAKIAKOM.
4.1.2 OGpasiis ApesecHHLL H3TOTORIAIOT B BIIE NPAMOYIoALHOTO GpycKa nonepeunniyM cevenyem 30

% 60 MM 1 L0 BOZIOKOH 150 M.
OTKIOHEHHS OT PasMepos 06PAILOB He J0AKHL NpeBsiuaTh £1 M. 115 HCNLTAHA NPONHTOUHLIX
COCTABOB OOPA3ILI HAFOTORAAIOT U3 3a00M0HK, IS HCNLITAHMA NOKPLITHIT — 13 32001011 U Aapa.
! ak‘l.l O6pasus! ApesecHHB Nepe]l HaHeceHUeM CPeICTBA OHEe3AWMTL A0OKHE MMETh BIAXHOCTS
(8£2) %.

2
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4.1.2 OGpasiis ApesecHHLL H3TOTORIAIOT B BIIE NPAMOYIoALHOTO GpycKa nonepeunniyM cevenyem 30

% 60 MM 1 L0 BOZIOKOH 150 M.
OTKIOHEHHS OT PasMepos 06PAILOB He J0AKHL NpeBsiuaTh £1 M. 115 HCNLTAHA NPONHTOUHLIX
COCTABOB OOPA3ILI HAFOTORAAIOT U3 3a00M0HK, IS HCNLITAHMA NOKPLITHIT — 13 32001011 U Aapa.
! ak‘l.l O6pasus! ApesecHHB Nepe]l HaHeceHUeM CPeICTBA OHEe3AWMTL A0OKHE MMETh BIAXHOCTS
(8£2) %.
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Jins 97010 06pasiBl KOWIHIHOHHPYIOT B JKCHKATOPE € HACHILEHHLIM PACTBOPOM A30THOKHCIOIO
6-BOIHOrO LMHKa NP Temneparype (23£5) “C.

Konanuuonuposanie o6pasLon ApesecHHbl NPeKPALIAIOT, KOFAA H3MeHelHe MeXIy AByMs nocie-
AYIOWAMH B3BRUIMBAHKSMK, NMPOBeAeHHLIMIt Yepe3 24 u, Gyier He Gonee 0,2 r.

4.1.4 Ha KOHAMUHOHHPOBAHHBE 0OPasLLI APERECHHE! CO BCEX CTOPOH HAHOCAT MOKPLITHE M3 MCTIbI-
THIBAEMOFO 3ALIMTHOTO CPEACTBA MW NPONHTHIBAIOT 0OPa3NbLl HCNLITHIBAEMBM 3AUMTHEIM CPEACTBOM
COIIACHO MMEIOUIHMMCA Ha HEro HOPMATHBHLIM AOKYMEHTAM, YTBEPAACHHLIM B YCTAHORTCHHOM MOPsIKe,
1 BLICYIIMBAIOT. PACX0] 3a1UMTHOTO CPeACTBA, YCIOBHS M BPEeMA CYWIKH TAKAKE AOKHLI COOTBETCTROBATE
HOPMATHBHOMY JOKYMEHTY Ha HCMLITLIBAEMOE CPE/ICTBO OTHEe3AILHTH.

4.1.5 [epea ucnurranuesm obpaboTanibie U BLICYIEHABIE 0OPAILLI APEBECHHB KONIHLHOHHPYIOT B
VCIOBHAX, YKa3aHHLIX B 4.1.3, # BIBELIMBAKT ¢ NOrpeiiHOCTLI0 He Dosee (.1 r. Pacxoa cyxoro oruesammr-
HOTO cpeacTsa R, rvM—?, BUIMHCARIOT 1o (opayie

R=D2, m

e m, — Macca o6pasua nepes CKHTAHHEM,T;
m, — macca obpa3la 10 HAHEeCeHHA MOKPLITHA, I}
F — nnowazs nosepxHocTit obpasua,m’.
B cayuae nponutkir obpaiuos crnocobamy, 06ecneynBloUHMH TIYGOKoe NPOHUKHOBEHHE OrHesa-
IIHTHOTO CpeacTsa, obuee noraoumense R, KrM~*, BHMHCASIOT N0 dopmyie

R1= e PR e Ty 2)

e m; — Macca obpasua nepei CKHIaHHeM,Kr;
m, — macca 0Opasia A0 NPONHTKH, KT

V — obvem obpasua,m’.

42 MoAroTOBKAa K HCNLTAHMAM MO YCKOPEHHOMY MeTOAY

4.2.1 HMcnuitanusa NpoBOSAT He MeHee uem Ha 3 odpasuax, MITOTORIEHHBIX M3 NPAMOCIOHHOM
BO3AYIIHO-CYNOH JPeBeCHHBI COCHB MIOTHOCTLIO oT 400 10 550 krov~'. OGpasunl He JOTKHB HMETh
BHAMMEIX nopokos no FOCT 2140. MopepxHocTh 06pasios A0EKHa GLITL CTPOraHOM, TOPUL! ONUISHS 1
00paGoTanbl HAKIAKOM.

4.2.2 Tpebosauns K HITOTORACHMIO 0OPA3LOB — B COOTBETCTBIN C 4.1.2.

4.2.3 OOpasusl nepel HaHeceHueM OTHE3aUMTHOTO CPeICTBA JOBOAAT IO MOCTOSHHON MAcCh B
TepmocTare npu Teaneparype (43+2)°C. TepMocratuponanne obpasUon ApesecHHbl NPEKPaLiaoT, KOraa
MIMEHEHHe MACChl 0DpPa3La MeXy JBYMS MOCTeAYIOUMMI BIBELIHBAHHAMM, NPOBEACHHEIMH C HHTEpPBA-
nom 2 4, cocTasut He Gonee 0,2 1.

4.2.4 OGpaboTky 00pa3sLOB OTHE3AUMTHLIMI CPEICTBAMN MPOBOIAT He ModHee yeM uepes 30 mun
T0C/E TePMOCTATHPORAHIS, AHGO BO H3beXalie H3MEHeHHs MACCH! OOPA3LOR 33 CUeT NOMIOLEHNs BIArH
10 Hayana oOpaboTKH OOPA3LILI NOMEILAIOT B CYXOi JKCHKATOP.

4.2.5 TMpomuTKy 06pa3LOB APeBECHHEI BOAHBIMI PACTROPAMH HAHECEHHEM Ha NOBEPXHOCTH 0CYILeCT-
BISIOT MYTeM HX NOFpyXenis B pacTsop. Temneparypa pacTsopa 101XHa COOTBETCTROBATL HOPMATHBHOMY
JOKYMEHTY.

JL1s1 IPONUTKH HCTIONLIYIOT EMKOCTE, BHINOAHEHHYIO M3 KOPPO3HOHHOCTONKOTO MATepHANd, B KOTO-
PYIO 0DpasiLe MOTPYXAIOT TAKMM 00PaioM, YTOOL! TOMILUMHA CIOA PACTROPA HAA BepxHelt rpankio obpasua
coctanisina 5+10 aa. [lonyckaercs HaieceHHe NPONHTOYHLIX COCTABOB KHCTLIO I MyJILBEPH3ATOPOM.

KparHocTh HaHeceHisi COCTABA JABHCHT OT HOPMEI er0 PACXOAa M TMONIOUMIONEH CnocoGHOoCTI
APeBECHHI.

Pacxon nponTOUHOro COCTaBa ONpPelesioT NOC/e KaXI0ro MPOMTEIBAHMS 1A KAXI0ro obpasua
MyTeM BIBEIIMBAHMA 10 TPONMMTKK M flocie nee. OGWMIE pacXon ONPefetsioT NyTeM CYMMUPOBAHMs
PACXONOB MOCAe KAXI0i NponuTKy. Bisewusanue nponuvanisx o0paslos OCYWECTRARIOT Nocke Toro,
KAK C HIX NepecTaer crekars pactsop. OCTaTKy pacTBOpa ¢ Topua o6pasua YAasoT QiIbTpoBAILHOI
Gymaroit.

IMponuTky 1 HaHecen e NOKPLITHI COCTABAMM, CONEPAAUIMH OPFaHHYECKHe KIIKOCTH, BLINONHSIOT
B COOTBETCTBHH C HOPMATHBHBIM JOKYMEHTOM Ha KOWKPETHOE OTHe3aNUTHOE CPEICTRO.

TponuTky 00pa3LOB APEBECHHE APYTHMH CIIOCOBAMIE BLINOTHSIOT 110 COOTBETCTBYIOUIMM HOPMATHR-
HBIM JOKYMEHTaM.

Croco0Ll IPHIOTOWIEHHA HCIBITLIBAEMEIX COCTABOB H MX PACXOA AOJEKHEI COOTBETCTBOBATE HOPMAa-
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THBHBIM JIOKYMEHTAM, YTBePAJICHHLIM B YCTAHOWICHHOM nopsaxe. Pacxol OrHe3aluTHLIX CPEACTB Npi
MCIBITAHNH YKA3BIBAIOT 63 y4eTa TeXHONOTHYECKHX MoTeph.

4.2.6 Cyuiky 06pa3sLoB ApeBecH b OCYIIECTIIAIOT 10 NOCTOAHHON Macch no 4.2.3.

Cywky 06pasion nocie NPonuTKH BOAHLIMA PACTEOPAMH JALUMTHLIX CPEACTS OCYHIECTRASIOT B
TepamocTare npu Temneparype (45+2), “C. INpomexyTouHas CyLIKa Mexay NponuTKaMy coctagisier 2+3 u.

Cyiuky o8pasuos nocjie NPONHTKH COCTABAMM, COACPARAUIMMM OPraHHUEeCKHe KIIKOCTH, OCYILecT-
BIRIOT B COOTBETCTBMM C HOPMATHEHBIM JTOKYMEHTOM Hil KOHKPETHLIH cocTan.

OOGpaiisl ApesecHHbl € NOKPLITHAMK CYILAT JI0 MOCTOAHHOM MACCH B TePMOCTATe NPH TeMnepatype
He priwe 60 “C, npeapapHTeNbHO BBUICPXAB MX B KOMHATHLIX YCAOBHAX (WIK B BEITAXHOM WKady — IR
NOKPLITHIE, COTEPKALIMX OPTaHMYECKHE PACTBOPHTEIN) B Teyenue cyToK. [Tpy MHOrOCIOlHOM HaHeceHHit
NOKPLITHI NOCA0HHYIO CYLIKY OCYLIECTRARIOT F10 PEXIMY, NPEAYCMOTPEHHOMY HOPMATHBHEIM JIOKYMEHTOM
Ha KOHKPETHOE MOKPHITHE.

4.2.7 Jloseaennsie 10 NOCTOAHHON Macchl 00pa3LLl BIBSUIMBAIOT C MOTPEIMHOCTLIO He Gonee 20,1 1,
It OTPeIesIIOT PACXOA CYXOTO OrHe3aUHTHOO cpeacTsa (R ) uan obuwee noraowenue (R,) no dopmyiam
w2

4.2.8 Hcnpmanus NpoBOAAT He nodaHee YeM yepes 30 MHH n0cIe CYLIKK, WK 10 HAYA1a HCILITAHUS
00paiiisl, I0BeCHHLIE 10 NOCTOSHHOIN MACCHI, TIOMEIIAIOT B CYXOH IKCHKATOP.

5 NPOBEJAEHUE MCITBITAHMWI

5.1 BuyTpeHHHie CTEHKH KepaMH4ecKoro Kopoha BhIKIaALBAIOT A IIOMHHHEBOH (oILrol Grectsiuteit
CTOPOHOIT BOBHYTPL. M3 (hOALIH BHIPE3AIOT MONOCH UIMPHHON, PABHOH BHYTPEHHEH IMPHHE CTEHKH
KOPoGa. 3aTeM MooCk NOOYEPEeHO B 3 CI0H 3aKIANLIBAIOT BHYTPh KePaMHYECKOro Kopoba, pasriakiBaoT
MO BHYTPEHHUM CTEHKaM it 3arHbaloT KX N0 TOPUAM Ha HAPYAHYIO MOBEPXHOCTS KePaMiueckoro Kopoda.
Dosbry HeOOXOIHMO MEHATE NOCKe CAHTAHNSA KAKBIX TpeX 00pa3ion.

5.2 Kepamuueckiuit Kopob nepesossar B TOpU3OHTATLHOR NOAOKEHHE H 3AKHIRIOT FA30BYIO FOPEIIKY.
VeraHarmHBsalor BLcoTy fuiamens 1525 e, [locae a1oro kepamuyeckiuit Kopod yeTaHapaHBaloT BepTH-
KAILHO HA MOJACTABKY, NepPeBoisT 30HT B pabouee NOAOKEHHE HAL KOPODOM M PeryiaMpyloT pacxon rasa
TaK, 4TobBl Temmneparypa B Tedenste 5 Mun Owuta pasna (200+5) “C, nocie yero GUKCHPYIOT 3HAYeHuHe
pacxoia rasa no NoKasauusM potamerpa. JononHUTENLHOE PErVIMPOBAHIe MOKHO OCYILCCTRIATE ITyTem
PEryIHpORAHMS NONAYM BOIIYXA B JOHY TOPEHHS MATEPHATA C NOMOUILIO CTBOPOK METALTHYECKOi noa-
CTaBKM.

5.3 Mcnumanus NPoBOAAT B BHITSKHOM WKady ¢ NPUHYANTETLHON BeHTIUIIMETT.

5.4 Kepamuueckuii Kopod ycTaHapiMBaloT Ha MOJACTABKY W NEPeBoaAT JOHT B paGouee nojoxeHue
uan kopobom.[lpu nocrickennn Temneparypst (200+5) “C 30HT OTBOIAT M HCNLITLIBaEMBIA oBpael,
JaKperIeHNLI B Aepkarene, ONYCKAIOT B KEPAMHYECKHit KOpod 1 01HOBPEMEHHO BKIIOYAIOT CeKYHIOMEp.
3aTeM JOHT BOIBPALIAT B paboyee NOJOKEHHe.

OOpazen nepxat B njaMeHit ropesiki B Tedenne 2 MuH. B Xoae ucnmtaumit KOHTPOAHPYIOT MO
MOKA3AHMAM POTAMETPA PACXOA A3a, KOTOPLI Aomken OWITL pasHbiM panee dukcuposanHoMy. Yepes
2 MMH NOJAYY ra3a B ropesiky NPeKPaliaior i 0CTaRIAIoT obpasell B npuGope /s OCTHIBANMA 10 KOMHATHO#

TeMIepaTyphl.
5.5 Ocrusuinit 06patell ApeBecHHE! HIRIEKAIT H3 KePAMHYECKOro Kopoba i BIBeLIMBAKOT.

6 OBPABOTKA PE3VJIBTATOB

6.1 O6paboTKa pe3yALTATOB KAACCHPUKAUMOHHBWX HCALITaHRNI
6.1.1 TMorepio Macchl obpasua P, %, BeMHCASIOT ¢ TouHOCTLIO 10 0.1 % no dopmyie

_ (m—my) - 100
P E)
e m, — macca obpasua 10 HCHLITAHNA, T,
m, — Macca 0Bpaila nocie HCIBITAHMS,I.
6.1.2 O6pasisl, 11 KOTOPLIX He BRMONHAIOTCA CEAYIOINE HepaBeHCTa
(Py—P) <3,nipn P9 4)
(P.y—P)<5,npu 9< P, <25, (&)}

rae P, — cpeanee apidMeTHUECKOE 3HAYCHME NOTEPH MACChi, %
4
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P, — 3nayenue NOTEPH MACCHl OAHOTO H3 JCCATH HCMLITAHHLIX 06pa3loB, %,

OTOPACKIBAIOT, BMECTO HHX CHMIAIOT HOBLIC M BHOBE ONIPEEISIOT Cpeanee apiudMeTHYecKoe pesyiib-
TaTOR.

3a PeayALTAT HCMLITAHUA NPHHUMAIOT cpeatee apudMeTHIecKoe PesyLTaTon He MeHee 10 onpete-
JleHuil, OKPYIIIEHHOE JI0 11e10T0 4HCAa NPOLEHTOR.

6.1.3 [Mo pesyabTataM HCHBLTAHKMA YCTAHARTHBAIOT [PYNNY OrHE3AWMTHON HPheKTHBHOCTH UCIBI-
TAHHOTO MOKPHITHA WK NPONUTOYHOTO COCTABA NPH AAHHOM Criocobe ero npHMeHeHns.

6.1.3.1 Ipu norepe Maccul o6pasua He Gonee 9 % JUis CPeICTBa 3alHTH APEBECHHE! YCTAHARTHBAIOT
1 rpynmy oruesaiTHol hekTHBHOCTH.

6.1.3.2 Mpu notepe maccw Gonee 9 %, Ho He Gosee 23 %, W1 CPeaCTB JAUMTH APEBECHHB! YCTa-
nagupaoT I rpynny orvesamnrioi adupexTHBHOCTH.

6.1.3.3 Tpu norepe maccsl Gonee 235 % CUMTAIOT, YTO JaHHOE CPEACTBO He 0GeCNeHBaeT OTHEe3ALHTH
APeBeCHHLI.

6.1.4 PesynstarTst HCOLITAMKMIE H PACYETOB 3AHOCAT B MPOTOKON HCMBLITAHKIE (Npunoxenue A).

62 O6paboTka pe3yabTaTOB MCONBLITAHHA NO YCKOPEHHOMY METOAY

6.2.1 Morepwo mMaccnl odpazua P, %, BLIYHCAAIOT ¢ TOUHOCTLIO 10 1 % no (opayie

p= (m; — my) - 100 ; ®)

m,

rie m; — Macca 06pasia 10 HCNBITAHMs, I}

My — Macca 00pa3la NOCie MCTBITAHMUA,T.

‘;a PE3VALTAT MCMILITAHMA NPUHIMAIOT cpeatee apHMeTHUECKOe TPeX OnpeaeeHtil, OKpyTIeHHoe
a0 1 %.

6.2.2 B cyuae MonydeHus cpemnero apu(pMerHueckoro Tpex onpeleiieHHil LIS CPeacTs AlHTh
apesecunnl | rpynns orxesammTHON ddubextusHocTn Goaee 9 %, a s cpeacTs 3alnTh apesecuun 11
rpynnet Gonee 25 % MpPOBOIAT MOBTOPHLIE HCTILTAHMSA MO YCKOPEHHONH METOIMKE HA IeCATH 0Opaiax.
[py noayueHus HeyIORIETROPHTEALHEIX Pe3YILTATOR MOBTOPHEIX MCIHTAHMI MAPTHIO OrHE3ALIHTHOTO
CPEJICTBA JUIsl APEBECHHBLI CYHTAIOT He COOTRETCTRYIONIEH YCTAHORIEHHOIE 11151 Hero rpynne orde3alTHOl
afupexTHBHOCTH.
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